Baustoffiiberwachungs- und Zertifizierungsverband
Nordrhein-Westfalen (BUV NW) e.V.
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Uberwachungsbericht Nr. 2024
Berichtszeitraum 21.04.2023 - 11.07.2024

Uberwachung Gesteinskérnungen

8.451-11 Priftag 11.07.2024
Troisdorf-Eschmar Uberw.-beauftragter  Timo Liimen

Entnahmetag 11.07.2024
8.451 Probenehmer BauRenwein
Franz Limbach GmbH
Sand- und Kiesbaggerei
Im kleinen Feldchen 2
D-53844 Troisdorf

I ) uBE;; -

Franz Limbach Beurteilung UB Bes r)\tvié?q‘r \L\LF?UA_/
Stephan BauRRenwein Bewertung (Lelter)

Stephan BauRenwein IAhndung
Kai Limbach, BauRenwein |

Verédnderungen seit der letzten Prifung: Nein

Zum Sortenverzeichnis gibt es keine Ergénzungen:

Uberwachte Bauprodukte: * Gesteinskérnungen fiir Beton (DIN EN 12 620)

* Gesteinskérnungen fur Mortel (DIN EN 13 139)

* Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E | aus unbedenklichem

Vorkommen
1. Feststellungen im Werk Anforderung Erfllt Bewertung
DIN EN-12620 Ja/Nein
1 Organisation H.2
1.1 Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt Ja
und umgesetzt?
1.2 Wer ist durch die Werks- bzw. Geschéftsleitung als Ja
Beauftragter flr die Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK) benannt?
1.21 WPK Beauftragter: Kai Limbach Ja
1.3 Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die  H.2.3 Ja
Werks- bzw. Geschéftsleitung berpraft und bewertet?
WPK-Bewertung vom: 01.07.2024
1.4 Erklarte Leistung vom : 23.11.2022 Ja
2 Kontrollverfahren H.3
2.1 Ist das System der WPK in einem Handbuch Ja
beschrieben? Handbuch vom: 01.07.2024
2.2 Werden die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren Ja
umgesetzt und aufrechterhalten?
2.3 Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren fir Ja
die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und
eingehalten?
2.4 Welche qualitatsrelevanten Tétigkeiten sind an Ja
Unterauftragnehmer vergeben und werden die in
diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen
eingehalten?
2.5 Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert? Ja
3 Produktionslenkung H.4
34 Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Ja
Produktionseinrichtungen durchgeftihrt und sind diese
dokumentiert?
3.2 Werden bei Bedarf Korrekturmassnahmen Ja =
durchgefuhrt?
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3.3 Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert Ja
und sind diese gekennzeichnet?
34 Wird die Konformitat aus dem Lager entnommener Ja
Produkte gewahrleistet?
3.5 Ist eine Ruckverfolgbarkeit der Produkte gewahrleistet? Ja
4 Uberwachung und Prifung H.5
4.1 Verfugt der Hersteller tber die benétigten Mittel und Ja
geschultes Personal fir Uberwachungen und
Prafungen?
4.2 Entsprechen die Uberwachungs-, Mess- und Prufmittel Ja
den Anforderungen?
4.3 Gibt es einen Prifplan und werden die Anforderungen Ja
eingehalten?
4.4 Gibt es Prifstellen, die ergénzend zu der auf Seite 1 Ja
genannten WPK Prufstelle im Rahmen der WPK
eingeschaltet sind und welche sind dies? Prifstelle:
entfallt
45 Ubersicht Gber Produkte und Nachweise der Ja
Prufhaufigkeit
4.6 Priifungen im Berichtszeitraum nach DAfStb Alkali- Ja
Richtlinie
5 Aufzeichnungen H6
5.1 Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet? Ja
6 Lenkung fehlerhafter Produkte H.7 Ja
6.1 Werden erforderlichenfalls Korrekturmassnahmen Ja
durchgefthrt und sind diese dokumentiert?
7 Lagerung und Transport H.9 Ja
7.1 Sind die Produkte ordnungsgeman gelagert? Ja
7.2 Bestehen Regelungen fur den Transport der Produkte Ja
und werden diese eingehalten?
73 Sind die Lieferscheine ordnungsgemafi? Ja
8 Schulung des Personals H.10 Ja
8.1 Festgelegte Haufigkeit der Personalschulung? nach Ja
Bedarf
8.2 Letzte Schulung des Personals in Rheda-Wiedenbriick H.10 Ja
(GK-Lehrgang) am 23.11.2023
9 Allgemeines
9.2 Gab es in Bezug auf die hergestellten Bauprodukte Ja
Beanstandungen Dritter?: nein
Wenn ja, gab es Korrekturmalnahmen und sind diese
dokumentiert? : entfallt
10 Prufzeugnis fur Produktqualitatszeichen Ja
10.1 Ubereinstimmung der im Rahmen privatrechtlicher Ja
Vorgaben freiwillig durchgefuhrter Produktprifungen mit
den Anforderungen an die Gesteinskdrnungen.
Priifstelle: KIBT ; Zeugnis-Nr.: 458.1 /24 bis 458/9
Troisdorf-Eschmar, 11.07.2024 Kai Limbach
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' 2. Fremdiiberwachung - Materialprobenpriifung 7

Troisdorf-Eschmar

. ‘[ Kennzeichnung BOV- BOV- BUV- BOV- BUV- BUV- BUV-

' ' Schild Schild Schild Schild Schild Schild Schild
Sorte 02mm |2/8mm |8/16mm |16/32mm |0/8mm |0/16 mm |0/32 mm
Korngruppe 072 2/8 8/16 16/32 0/8 0/16 0/32 \
Verwendung Gk Beton |Gk Beton |Gk Beton |Gk Beton |Gk Beton |Gk Beton |Gk Beton

2. Anforderungen erfiillt

2.1 | KorngroBenverteilung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2.2 | Gehalt an Feinanteilen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2.3 | Organische Bestandteile Natronlauge |Ja - - - - - -

2.4 | Leichtgewichtige organische Ja Ja Ja Ja - - -

. Verunreinigungen

2.5 |Kornform (Fl} - Ja Ja Ja - - -

2.6 |Kornrohdichte und Wasseraufnahme |Ja Ja Ja Ja - - -

2.7 | Schwefelhaitige Bestandteile - Ja - Ja - - B -
Saureldsliches Sulfat

2.8 | Schwefelhaltige Bestandteile - Ja - Ja - = . =
Gesamtschwefel |

2.9 | Chloridgehalt Ja - Ja = - = ‘

2.10 | Frostwiderstand - - Ja - -

2.11 | Frost-Tausalz Widerstand NaCl- - - Ja - -
Prifung
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